
Akkreditierte Prüfverfahren bei BASF Materials Testing
(DAkkS Registriernummer D-PL-14121-04-00)

Stand: 07.08.2026

Gruppe Arbeitsgebiet Norm Ausgabe

1 Mechanisch-technologische Prüfungen

1.1 Quasistatische Verfahren DIN EN ISO 178 2019-08

1.1 Quasistatische Verfahren DIN ISO 34-1 2024-12

1.1 Quasistatische Verfahren ISO 37 2024-05

1.1 Quasistatische Verfahren DIN EN ISO 527-2 2025-09

1.1 Quasistatische Verfahren DIN EN ISO 527-3 2019-02

1.1 Quasistatische Verfahren DIN EN ISO 604 2003-12

1.1 Quasistatische Verfahren ASTM D 638 2022-07

1.1 Quasistatische Verfahren ASTM D 790 2025-12

1.1 Quasistatische Verfahren DIN 53363 2003-10

1.2 Dynamische Verfahren DIN EN ISO 179-1 2026-07

1.2 Dynamische Verfahren DIN EN ISO 179-2 2020-09

1.2 Dynamische Verfahren DIN EN ISO 180 2023-09

1.2 Dynamische Verfahren DIN EN ISO 8256 2024-03

1.2 Dynamische Verfahren ASTM D 256 2026-06

1.3 Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75-2 2013-08

1.3 Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 306 2023-03

1.3 Wärmeformbeständigkeit ASTM D 648 2018-01

1.3 Wärmeformbeständigkeit ASTM D 1525 2025-03

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-2-11 2022-12

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-2-12 2022-11

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-2-13 2022-11

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-10-2 2016-01

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-11-10 2014-10

2 Untersuchung von Brandverhalten DIN EN IEC 60695-11-20 2016-04

2 Untersuchung von Brandverhalten UL 94: Ed. 7 2026-07

3 Wärmealterungsprüfung DIN EN IEC 60216-1 2014-01

3 Wärmealterungsprüfung DIN EN IEC 60216-3 2022-03
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3 Wärmealterungsprüfung DIN EN IEC 60216-5 2024-01

3 Wärmealterungsprüfung DIN EN IEC 60216-6 2024-01

3 Wärmealterungsprüfung DIN EN ISO 2578 1998-10

4 Licht- und Wetterechtheit DIN EN ISO 4892-2 2021-11

4 Licht- und Wetterechtheit SAE J 2412 2024-02

4 Licht- und Wetterechtheit SAE J 2527 2017-09

5 Optische Prüfverfahren

5.1 Farbmessung und Vergilbung ISO 4582 2025-09

5.1 Farbmessung und Vergilbung DIN 6167 1980-01

5.1 Farbmessung und Vergilbung DIN 53236 2018-02

5.1 Farbmessung und Vergilbung DIN EN 20105-A02 1994-10

5.2 Glanzmessung DIN EN ISO 2813 2015-02

6 Emissionsprüfungen DIN 75201 2024-06

6 Emissionsprüfungen VDA 270 2022-05

7 Rheologische Prüfungen

7.1 Fließverhalten DIN EN ISO 1133-1 2022-10

7.2 Viskosität DIN EN ISO 1628-5 2015-05

7.2 Viskosität DIN EN ISO 307 2019-11

8 Physikalische Prüfungen

8.1 Thermoanalyse DIN EN ISO 11357-2 2020-08

8.1 Thermoanalyse DIN EN ISO 11357-3 2025-09

8.1 Thermoanalyse DIN EN ISO 11358-1 2022-07

8.2 Dichte und Wassergehalt DIN EN ISO 1183-1 2025-09

8.2 Dichte und Wassergehalt DIN EN ISO 15512 2019-09

8.3 Gravimetrie DIN EN ISO 1172 2023-12

8.3 Gravimetrie DIN EN ISO 3451-1 2026-08

8.3 Gravimetrie DIN EN ISO 3451-4 2024-05
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